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Element14TM PDMS シリーズ、 TSF451A シリーズ、
Silsoft® G100 Gum、 XF3905A、 YF3802A
TSF405、 Silsoft ETS fluid

Silsoft 034 fluid

Velvesil® シリーズ、 SFE839 gel、 Silsoft Silicone gel

Tospearl® microsphere （トスパール） シリーズ

Silsoft E-Pearl PMF emulsion
Velvesil E-Gel PMF emulsion

SilShineTM VP fluid、　SilShine MP fluid

SilShine 151 fluid
SilShine 150 fluid

SilForm Flexible® resin、 SilForm Flexible fluid、 FR-5

SR1000 resin、 SS4230 fluid、 SS4267 fluid、 Silsoft 74 fluid
XS66-B8226、　XS66-B8636

Silsoft INX fluid

Silsoft CLX-E emulsion

ジメチコンブレンド
ジメチコノールブレンド　

シリコーンエマルジョン

Silsoft AX fluid、Silsoft AX-E PE emulsion
XF42-B1989、 XF42-B8922、XF42-C0330、XF49-C1109、
SF1708 fluid、Silsoft A+ fluid

Silsoft シリーズ、 SF1188A fluid
SF1642 wax

TSA750、 TSA750S
TSF484A、 XF40-C3029
CC シリーズ、 CCS シリーズ

アミノ変性シリコーン
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・ きの 、 し を

します。

・ シャンプー ・コン ショ ー はコスト

の コン ショ ン 剤 し

用 、 剤 は、 きを

防止します。

・ 分 の 品 高分 の

品ま 、 ン プの 品を

用 し ます。

・ の シリコーン す。

・ が 、化粧品 は 用 用 ます。

・ し 用 を し、 剤の の を します。

シリコーン ル

Element14 PDMS シリー 、 TSF451A シリー 、 Silsoft G100 Gum、 XF3905A、 YF3802A

ジメチルシリコーン ル

TSF405、 Silsoft ETS Fluid

Element14 PDMS、TSF451A、
　　　   Silsoft G100 gum

Element14 PDMS 5-JC Dimethicone 5ジメチコン

品名 INCI 25名

mm2/s
Element14 PDMS 10-JC Dimethicone 10ジメチコン mm2/s
Element14 PDMS 20-JC Dimethicone 20ジメチコン mm2/s
Element14 PDMS 50-JC Dimethicone 50ジメチコン mm2/s
Element14 PDMS 100-JC Dimethicone 100ジメチコン mm2/s
Element14 PDMS 350-JC Dimethicone 350ジメチコン mm2/s
Element14 PDMS 1000-JC Dimethicone 1,000ジメチコン mm2/s
TSF451-3000A Dimethicone 3,000ジメチコン mm2/s
Element14 PDMS 5K-JC Dimethicone 5,000ジメチコン mm2/s
Element14 PDMS 10K-JC Dimethicone 10,000ジメチコン mm2/s
Element14 PDMS 100K-JC Dimethicone 100,000ジメチコン mm2/s
TSF451-100MA Dimethicone 1,000,000ジメチコン mm2/s
Silsoft G100 gum Dimethicone ージメチコン

YF3800A Dimethiconol 80ジメチコノール mm2/s
XF3905A Dimethiconol 600ジメチコノール mPa・s
YF3802A Dimethiconol 80,000ジメチコノール mPa・s

Silsoft ETS fluid
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ジ キ ン

Silsoft DML
Silsoft 034
TSF405

ン

Silsoft ETS fluid

キ ン

ン キ ン

Silsoft ETS fluidの

製品名 （25 ）

TSF405
Silsoft ETS fluid

INCI
Cyclopentasiloxane
Ethyl Trisiloxane

表示名称

ン キ ン

チル キ ン

4 mm2/s

1 mm2/s

TSF405

スト ー 、 の は の は が ます。ま 、 品の 規格 は ません。
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アルキル シリコーン ル

・化粧品 の ル成分の 、 びを し、 の 用 を アルキル シリコーン す。

・ 物 の 料の分 を します。

Silsoft 034 Fluid 

Silosft 034 fluid
添加

原料名 10 50 90

エス ル ノ ン ノ ル

エチル キサン チル

ミリスチン プロピル

ト ス アリン ン エリスリチル

アルキル ( 1 1 )

ルミチン プロピル

リ リド トリエチル キサノ ン

トリ プリル プリン リ リル

ト ス アリン ポリ リ リル

化 物

添ポリ ン

ド ン

キサド ン

リン

物

リー

ノリン

アー ンド

まし  × ×

シ

ト ロコシ

ー

マ

マ リ

Silosft 034 fluid
添加

原料名 10 50 90

サンス リーン メトキシ エチル キシル

サリチル エチル キシル

ジメチル エチル キシル

キシ ン ン

チルメトキシジ ン ルメ ン

ト リ ン

、アルコール、

リコール

× × ×

エ ノール

プロ ノール

リ リン × × ×

× × ×

× × ×

高 アルコール ス アリルアルコール × ×

ス アリルアルコール

ルアルコール

リルアルコール

チルド ノール

シリコーン ルトリメチコン  

ジメチコン ( )

ジメチコン ( )

シ ロ ン シロキサン

その他 ミ ロ

キャン リ ロ × ×

ス アリン

物 分 料 1 し、

Silsoft 034 fluid を 1 添加し、 Hegman を

Silsoft 034 fluid
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Velvesil Gel シリー 、 SFE839 gel、 Silsoft Silicone Gel

シリコーン ル

・ Velvesil gelは リー ローション の が高 、 きの

のシリコーン ル す。 ま 、 の ル は 有 剤、エ リエント剤 の が 、

高 を します。

・ Velvesil 125 gelは のし を せ を し マ ト ます。

・Velvesil DM gelは のシリコーン ル し キが 、 びを します。

・ Velvesil 034 gelは びを し、 料の分 びを します。

・ SFE839 gel及び Silsoft Silicone Gelはシ ロ ン シロキサン せ 、

シリコーン す。

・ 品 、 キが 、 びを します。

0

0

6

5

8

0 2 4 6 8 10

コン ル
（ ン キ ン）

アルキル（C30-45）
ジメチコン

メチル キ

ジメチコン

Velvesil 125 gel

(Scale 1-10)

ル Velvesil 125 gel 有 成分 1 を 1 添加。他のシリコーンは、 シ

ロ ン シロキサン し、 Velvesil 125 gel 有 成分 1 し のを 1

添加。 を 合し ン ーションの ー を し 。 が し ー 1

0 20 40 60 80

コン ル
（ ン キ ン）

アルキル（C30-45）
ジメチコン

Velvesil 125 gel

メチル キ

ジメチコン

64

43

45

69

68

ル Velvesil 125 gel 有 成分 1 を 1 添加。他のシリコーンは、

シ ロ ン シロキサン し、 Velvesil 125 gel 有 成分 1 し の

を 1 添加。 を 合し ン ーション 料の を ード ー を用

し 。

シリコーン ン ーション の ー シリコーン ン ーション の

びの

が し ー 1 。

ジメチコン ロスポリマー し 、 Velvesil DM 
gelが びを す 。

0 2 4 6 8 10

Velvesil DM gel

Velvesil 125 gel

ジメチコン
ジメチコン

ジメチコン
ン キ ン

(Scale 1-10)

Velvesil

SFE839 gel Cyclopentasiloxane (and) 
Dimethicone / Vinyl 
Dimethicone Crosspolymer

20,000
ン キ ン

（ジメチコン ルジメチコン）

製品名 INCI （ 5 ）表示名称

mPa・s

Silsoft
Silicone 
Gel

Cyclopentasiloxane (and) 
Cetearyl Dimethicone / Vinyl 
Dimethicone Crosspolymer

17,000
ン キ ン

（ ア ルジメチコン ルジメチコン） mPa・s

Velvesil 
125 gel

Cyclopentasiloxane (and) 
C30-45 Alkyl Cetearyl 
Dimethicone Crosspolymer 

270,000
ン キ ン

アルキル (C30-45)
ア ルジメチコン

mPa・s

Velvesil
DM gel

Dimethicone (and) 
Cetearyl Dimethicone 
Crosspolymer

65,000
ジメチコン

ア ルジメチコン mPa・s

Velvesil
034 gel

Caprylyl Methicone (and)  
C30-45 Alkyl Cetearyl 
Dimethicone Crosspolymer

160,000
ルメチコン

アルキル (C30-45) ア ル
ジメチコン

5.5

有効成分（％）

5.3

12.5

17

16 mPa・s

Silsoft 034 fluid

製品名 （25 ）

ルメチコン

表示名称

Caprylyl Methicone

INCI
3 mm2/s

Silsoft 034 fluid
の

Silosft 034 fluidの

Silosft 034 fluid
分 の

  

スト ー 、 の は の は が ます。ま 、 品の 規格 は ません。 スト ー 、 の は の は が ます。ま 、 品の 規格 は ません。
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シリコーン ー シリコーン ーエマルジョン

シリコーン ルエマルジョン

Tospearl Microsphere トス ール シリー Silsoft E-Pearl PMF Emulsion

Velvesil E-Gel PMF Emulsion

・ ト ー ス 、 を す の シリ

コーン ー す。

・ 体化粧品の を防 ます。

・ 、用 合 せ を 用 し ます。

・ Silsoft E-Pearl PMF emulsionは、 の を

す ポリメチルシル スキ キサン トス ール の を 品

せ 、ジメチコン アルキル シリコー

ン み合 せ、 化し ノ ン プのシリコーン ーエマル

ション す。

・ の シルキー を します。

・ び が ます。

・ し を し、シ を します。

・ 化粧品 合 き、 の の 添加 の

添加が す。

・ の分 、 を 90% 含 の添加

す。

・ ン、メチル チア リノン 合 プ す。

・ Velvesil E-Gel PMF emulsionはエマルジョン プのシリコーン ロ

スポリマー す。

・シ ・シミを せ ト ー ス ます。

・ エ リエント 、 ション の を しま

す。

・ が 、 用 の が します。

・ 化粧品 分 します。

・ノン ン す。

Tospearl 120A microsphere

高Tospearl microsphere 高Tospearl microsphere

の 、 し

、 ト ー ス

Tospearl microsphereの 用 、化粧 が の が きます

Tospearl 145A microsphere Tospearl 150KA microsphere

Si O Si
O O

R R

O O
R R

OO

RR R

Si

Si Si

Si
O O

Si SiO

Si O Si
O O

R R

O O
R R

OO

RR R

Si

Si Si

Si
O O

Si SiO

ポリメチルシル スキ キサン (TOSPEARL) 
ポリメチルシル スキ キサン (TOSPEARL) 

Tospearl 120A microsphere 2
品名  (µm)

Tospearl 145A microsphere 4.5
Tospearl 150KA microsphere 5
Tospearl 2000B microsphere 6
Tospearl 3000A microsphere 6
Tospearl 1110A microsphere

Polymethylsilsesquioxane
INCI

Polymethylsilsesquioxane
Polymethylsilsesquioxane
Polymethylsilsesquioxane
Polymethylsilsesquioxane
Polymethylsilsesquioxane 11

ポリメチルシル スキ キサン

名

ポリメチルシル スキ キサン

ポリメチルシル スキ キサン

ポリメチルシル スキ キサン

ポリメチルシル スキ キサン

ポリメチルシル スキ キサン

R=メチル

R=メチル

Polymethylsilsesquioxane (and) 
Dimethicone (and) Isohexadecane (and) 
Cetearyl Methicone (and) 
PEG-40 Stearate (and) 
Steareth-2 (and) Steareth-21

6,000

、 ポリメチルシル スキ キサン、
ジメチコン、 キサ ン、

アリルメチコン、
ス アリン -40、
ス ア ス -2、 ス ア ス -21

品名 INCI名

cP
Silsoft 
E-Pearl PMF 
emulsion

Dimethicone/
Vinyl Dimethicone Crosspolymer (and) 
Dimethicone (and) Isohexadecane (and) 
Cetearyl Methicone

5,000

、 ジメチコン  ルジメチコン
ロスポリマー、 ジメチコン、

キサ ン、
アリルメチコン

品名 INCI名

cP
Velvesil 
E-Gel PMF 
emulsion

   を
し、 の を し 。

   を す
、 添加 ト ー ス

を す が 。

ト ー ス

Velvesil E-Gel
PMF emulsion 

スト ー 、 の は の は が ます。ま 、 品の 規格 は ません。
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SilShine 150 fluid 22

製品名 （ 5 ）

ジ ルジメチコン

表示名称

Diphenyl Dimethicone

INCI
mm2/s1.50

(nd 5)

・ が高 、メーキャ プ化粧品 を します。

・ 化粧品原料 の ます。

・化粧品 合す の を し、 キを します。

・ す。

・ 、 外 し す。

ル シリコーン ル

SilShine 150 Fluid 

   

   高 60

SilShine 150 fluidの

SilShine 150 fluid

SilShine 151 Fluid

ル シリコーン ジン

・ 剤 の が 、高 を シリコーン ジン す。

・ が 、 ジン が の を 成し、 ・ の を します。

・口 等 は みが 、 ・ が します。

SilShine 151 fluid び

ルトリメチコンを 1

合し プロ ノール

を毛 し、

の外 を 1 の ー

。 1

の ーが SilShine 151 
fluid 合品の が

。0 2 4 6 8 10

ル メチコン

SilShine 151 fluid

毛 外 の

口 の 、 みの
SilShine 151 fluidの

物  (nd
25)

ジメチコン 1.40

ルトリメチコン 1.46

SilShine 151 fluid 1.51

の

ルトリメチコン SilShine 151 fluid

の 2 8

みの 2 8

1 の ー し SilShine 151 fluidま は ルトリメチコン を 合し 口 を用 、

の み 合を し 。 1 が、 SilShine 151 fluid 合口 の が、 の

が 、ま 、 みが 。

×

ミ ル ル

まし

アルコール 95 エ ノール

プロ ノール

ノール

プロピ ン リコール ×

リ リン ×

エス ル ミリスチン プロピル

ルミチン プロピル

ノ ン ル ン

エル ル

シリコーン シ ロ ン シロキサン

350mm2/s ジメチコン 

ア ジメチコン

  10  部分  1 10  

 )

Si
O Si

OO

SiSi

R Si (CH3 )2O 

O O

O

R Si (CH3 )2O

O
Si O

OO
Si

O SiSi

O Si (CH3 2R 

O Si (CH3 )2R 

O Si (CH3 )2R 

R =

SilShine 151 fluid

SilShine 151 fluid 450

製品名 （ 5 ）

ル ルジメチル キ

表示名称

Phenylpropyldimethylsiloxysilicate

INCI
mm2/s1.513

(nd 5)

高 シリコーン ル

SilShine MP Fluid、SilShine VP Fluid

・ 化 高 シリコーン ル す。

・み み し を します。

・化粧品原料 の ます。

・ み防止 が高 、口 等 の 合 の が きます。

SilShine VP fluid 

SilShine MP fluid

SilShine VP fluid

SilShine MP fluid Polysilicone-32

トリ ルジメチル ルジシロキサン

ポリシリコーン

品名 INCI名 (nd )

Triphenyl Dimethylvinyl Disiloxane 40 mm2/s

13,000 mPa・s

1.564

1.555

SilShine VP 
fluid

添加 ( )

SilShine MP 
fluid

添加 ( )

原料名 10 50 10 50

シリコーン類 ジメチコン 5cst X X

ジメチコン 100cst X X

シ ロ ン シロキサン

ルトリメチコン

ジ ルジメチコン

プリリルメチコン (Silsoft 034 fluid)

ス類 ミ ロ

ル ロ

キャン リ ロ

シア ー

化 類 マシ

ド ン

ミ ル ル

リン X

添ポリ ン (b.p. 160~200°C)

添ポリ ン (22,170cSt )

添ポリ ン (50,000cSt) X X

添ポリ ン

SilShine VP 
fluid

添加 ( )

SilShine MP 
fluid

添加 ( )

原料名 10 50 10 50

エス ル類 ミリスチン プロピル

ノ ン ノ ル

ノ ン トリ シル

エチル キサン チル

アジピン ジ プロピル

トリエチル キサノ ン

ジ ス アリン ポリ リ リル -2

トリ ス アリン ポリ リ リル -2

トリ プリル プリン リ リル

リン ジ ス アリル

スキ ス アリン ル ン

ルミチン キストリン X X X X

その他 アルキル C12-15

サリチル チル

メトキシ エチル キシル

アルコール類 エ ノ ル X X

プロピルアルコール

SilShine VP fluid び SilShine MP fluidの

SilShine VP fluid SilShine MP fluidの ンド の 化

  部分   高 ( )

 1

 2

 3

 4

 5

(%
)

(2
5 ℃

, c
St

5% 2%
0

10
20
30
40
50
60
70
80
90

コントロール

Silsoft INX 添加 (%)

SilShine MP fluid 合 （wt%） SilShine MP fluid 合 （wt%）

の 化

10

100

1000

10000

100000

0 20 40 60 80 100

の 化

1.554

1.556

1.558

1.560

1.562

1.564

1.566

0 20 40 60 80 100

み防止

SilShine VP
fluid 40cSt

SilShine MP
fluid13,000cSt

ルトリメチコン
40cSt

ジメチコン
10,000cSt

24

1  (0.3g) のサンプルを合成 の し、  
体の を 24 し 。

Si

n

O CH3Si

CH3

CH3

Si

CH3

CH3

Si
CH3

CH3

OOH3C

m

化 類

類

アルコール類

シリコーン類

外 剤

ス

原料名

リー

ス アリン

ミリスチン

ミ ル ル

ミリスチン プロ ル

ス ン

エ ノール

ノール

ス アリルアルコール

リ リン

PG
ジメチコン 5cSt
メトキシ エチル キシル

ノリン

ミ ロ

10
×

×

×

SilShine 150 fluid添加

50
×

×

×

90
×

×

×

スト ー 、 の は の は が ます。ま 、 品の 規格 は ません。 スト ー 、 の は の は が ます。ま 、 品の 規格 は ません。
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シリコーン ジン

SR1000 Resin、 SS4230 Fluid、 SS4267 Fluid、 Silsoft 74 Fluid

・ の高 シリコーン を 成す シリコーン ジン 品 す。

・メーキャ プ用 は化粧 の防止 、 ア ア用 は リ ー ア プ を します。

・ま 、サンス リーン等 は、 の高 を し、 け防止 を せます。

・ び プを ます。

Si
O Si

OO

SiSi

(CH3)3Si O

(CH3)3Si O

O O

OO
Si O

OO
Si

O SiSi

O Si (CH3)3

O Si (CH3)3

O Si (CH3)3

SR1000 resin 100
製品名 有効成分（％）

SS4230 fluid 45
SS4267 fluid 35

75Silsoft 74 fluid

Trimethylsiloxysilicate

INCI

Cyclopentasiloxane (and) Trimethylsiloxysilicate
Dimethicone (and) Trimethylsiloxysilicate
Trimethylsiloxysilicate (and) Isododecane

メチル キ

表示名称

ン キ ン メチル キ

ジメチコン メチル キ

メチル キ ン

XS66-B8226、 XS66-B8636

・ 、 が シリコーン 品 す。

・ 、 化粧 を防止し、 し 用 を します。

・サンス リーン、スキン ア、 ン ーション、メーキャ プ化粧品 す。

・ XS66-B8636 は 10mm2/sジメチコン し プ す。

Si O Si
OO

SiSi

O

O O

O

CH3

O SiCH2 CH2CF3

CH3O
Si O

OO
Si

OH

O

CH3SiCH3

CH3

Si

SiCH2 CH2CF3

Si O

OCF3CH2CH2Si
CH3

CH3

O
CH3

CH3

CH3

CH3Si CH3

ル ロ シリコーン ジン

トリメチルシロキシ

XS66-B8226 XS66-B8636

× ×

シリコーン 10mm2/sジメチコン

100mm2/sジメチコン

シ ロ ン シロキサン

ス ン × ×

エ ノール × ×

ル ロ シリコーン ジン

  10   部分  1 10   

XS66-B8226
Trifluoropropyldimethyl/Trimethylsiloxysilicate
 (and)Cyclopentasiloxane 50

トリ ル ロアルキルジメチルトリメチルシ
ロキシ 、 シ ロ ン シロキサン

品名 INCI 有 成分名

XS66-B8636
Trifluoropropyldimethyl/Trimethylsiloxysilicate
 (and) Dimethicone

50
トリ ル ロアルキルジメチルトリメチルシ
ロキシ 、 ジメチコン

成シリコーン

SilForm Flexible Resin、 SilForm Flexible Fluid、 FR-5 

・ SilForm Flexible resin シル ー
キシ ル ジン は高

を す 成シリコー
ン す。

・ の き す 、 化粧
を します。  

・ 、 、サンス リーン
用 す。

・ 剤 の が す。

・ シ ロ ン シロキサン し
SilForm Flexible fluid 用 し
ます。

・ FR-5 は SilForm Flexible resinの高
高 を し

プ す。 5mm²/s ジメチコン し
プを 用 し ます。

SilForm Flexible resinの

R Si

R

R

O

Si

R

O O Si O

R

O

Si

R

OOSi

R

O

O

SiR

R

R

Si

R

O Si O

O

R

Si

R

RR

R Si

R

R

O

Si

R

O Si O

R

O

Si

R

OOSi

R

O

Si

R

O Si O

O

R

Si

R

RR

R Si

R

R

O

Si

R

O Si O

R

O

Si

R

OSi

R

O

Si

R

O Si O

O

R

Si

R

RR

‘

‘ ‘

R = FR-5.FR-10の‘R =

部分 1 高

30

SilForm
Flexible resin トリメチル

シロキシ
SR1000 resin

の

品 1

FR-5

35

40

45

50

SilForm
Flexible resin

トリメチル
シロキシ
SR1000 resin

品 1

FR-5

FR-5
SilForm

Flexible resin

トリメチル
シロキシ
SR1000 resin

ン

の

95

100

105

110

Ur
/U

f

0.47

0.49

0.51

0.53

0.55

0.57
の

FR-5、 SilForm シル ー 及びその他サンプルの のシ ロ ン シロキサン を し、ス ド ス
、 せ、ス ン の を 。

SilForm シル ー 及びその他サンプルの 50%シ ロ ン
シロキサン を し、 0.02cc のサンプル を

し 、 1 分 、 の を
Cutometerを用 。

FR-5 SilForm Flexible resin

× ×

× ×

○

○ ○

○

まし × ×

○ ○

○H △

× ×

× ×

○ ○

× ×

× ×

○ ○

○ ○

10mm2/s ○ ○

100mm2/s × ×

Wax × ×

× ×

× ×

FR-5 SilForm Flexible resin

× ×

× ×

○

○ ○

○

まし × ×

○ ○

○H △

× ×

× ×

○ ○

× ×

× ×

○ ○

○ ○

10mm2/s ○ ○

100mm2/s × ×

Wax × ×

× ×

× ×

SilForm Flexible resin, FR-5

SilForm
Flexible resin Polymethylsilsesquioxane 100メチル ル キ キ ン

製品名 INCI 有効成分（％）表示名称

SilForm
Flexible fluid

Polymethylsilsesquioxane (and)
Cyclopentasiloxane 50

メチル ル キ キ ン
ン キ ン

FR-5
Trifluoropropyldimethylsiloxy/
Trimethylsiloxy Silsesquioxane (and) Dimethicone 50

（ ル ルジメチル キ
メチル キ ） ル キ キ ン ジメチコン

R=メチル

R‘=トリ ル ロプロピル

FR-5 のみ

スト ー 、 の は の は が ます。ま 、 品の 規格 は ません。
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ル キシル シリコーン シリコーン アコン ショ ン 剤

Silsoft INX Fluid Silsoft CLX-E Emulsion

・ ル の 成剤 す。

・アル リ pH7~9 す ン化 ル キシル が ト ー を 成し、 成剤 し します。

・メーキャ プ用 は を 化 せ 化粧 防止、 防止 の が きます。

・ま 、 ア ア用 は、 化 の 化を 、 の が きます。

・ 料 合 品 は、 の の が きます。

・ Silsoft CLX-E emulsionは を 、 アコン ショ ン 剤 す。

・毛 、 の コン ショ ン を します。

・ メージ毛 を ・ し、 毛 します。

・ メージを し、ま ま 、 を します。

・ ー を 、ア ジメチコン し ルドア プが します。

Silsoft INX fluid Bis-Carboxydecyl Dimethicone 100ス ル キシ シルジメチコン

品名 INCI 有 成分名

成分名
Silsoft INX

fluid
5

Silsoft INX
fluid
2

コントロール

Bentone Gel VS5-PCv *1 

(シ ロ ン シロキサン、ジス アルジ

ト ト、 プロピ ン 合物

8 8 8

ド ン 60 63 65

料分 体 23 23 23

化チ ン 2.9 2.9 2.9

Silsoft INX fluid 5 2 0

20  NaOH 1.1 1.1 1.1

Silsoft INX fluid コントロール

Silsoft INX fluid 25 -

ジメチコン - 10

トリメチルシロキシ - 15

Bentone Gel VS5-PC V*1
(シ ロ ン シロキサン、ジス アルジ

ト ト、 プロピ ン 合物

8.1 8.1

シ ロ ン シロキサン 27.6 40

料分 体 24 24

化チ ン 2.9 2.9

2.2  NaOH 12.4 -

Silsoft INX fluid

Silsoft INX fluid添加 ( )

の リ プ ー

シャンプー

シャンプー 分

毛 の の

ルドア プの

の リ プ ー

Silsoft INX fluid の

Silsoft INX fluidがそ 2 び 5 合 リ プ ー を し、

、 を せ、その 重 を 360º せ、 料を し、 の を

し 。

*1 Elements Specialties Inc.
Silsoft INX fluidま はトリメチルシロキシ コントロール が 合 リ プ ー

を し、 ロスメー ー を し 。

*1 Elements Specialties Inc.

Si SiO O

O

Si

CH3

HO OH

CH3 CH3

CH3 CH3CH3

n

99

O

Silsoft CLX-E emulsion

毛 メージ毛 メージ毛
Silsoft CLX-E emulsion

Silsoft CLX-E emulsion
メージ

メ ー ジ 毛 の 化 毛 の ま ま

そ の毛 を 、 を し 。 メージ毛 は 、
が ますが、 Silsoft CLX-E emulsion し メージ毛 は 毛 の

が ます。 Silsoft CLX-E emulsion 分 1% 、 し
毛

Silsoft CLX-E emulsion 分 1% を 、 アア ロン (234 )
6 し、 ス トリ 10 、 、 90% の 1

の毛 外 を し 。 Silsoft CLX-E emulsion し 毛 はま ま を す
が 。

Silsoft CLX-E emulsion 分 1 毛 を 、 せ、
アア ロン (234 ) 6 し 、 10 し、 ド ー ローし の ロー

を し 。
Silsoft CLX-E emulsion し 毛 はド ー の を す が 。

Silsoft CLX-E emulsion ま はア ジメチコン 分 0.25% を 合し リンス コ
ン ショ ー 毛 を し し、 の毛 のシリコーン ( ) を
し 。
Silsoft CLX-E emulsion の ー 、 ア ジメチコンの ルドア プは

っ 。

Silsoft CLX-E emulsion 分 0.25%
のみ し 毛 を 10% リルエー

ル トリ 毛 を 、 すす 、
、 毛 を 1 の 、 を

し、 が し ま の を し
。 の を 30 し、 を し 。

0
0

50

100

150

200

250

300

10 20 30 40 0 2
0

50

0

0.02

0.01

0.04

0.03

0.06

0.05

0.08

0.09

0.07

60

70

80

90

100

4

0 5 10 15 20 25

6 8 10

0
0

50

100

150

200

250

300

10 20 30 40 0 2
0

50

0

0.02

0.01

0.04

0.03

0.06

0.05

0.08

0.09

0.07

60

70

80

90

100

4

0 5 10 15 20 25

6 8 10

0
0

50

100

150

200

250

300

10 20 30 40 0 2
0

50

0

0.02

0.01

0.04

0.03

0.06

0.05

0.08

0.09

0.07

60

70

80

90

100

4

0 5 10 15 20 25

6 8 10

の
ま

の

%
シ

リ
コ

ー
ン

%

Silsoft CLX-E emulsion
Dipropylene Glycol (and) 
Polysilicone-29

40~200 mPa・sDPG、 、 ポリシリコーン -29

品名 INCI (25 ) 名

15

有 成分

1

1% Silsoft CLX-E emulsion

Silsoft CLX-E emulsion

0.5% Silsoft CLX-E emulsion

ア ジメチコン

リーチ毛

Silsoft CLX-E emulsion メージ毛

メージ毛

毛

Silsoft INX fluid

Silsoft INX fluid

スト ー 、 の は の は が ます。ま 、 品の 規格 は ません。 スト ー 、 の は の は が ます。ま 、 品の 規格 は ません。
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シリコーンエマルジョン

・ ア ア用 コン ショ ン の高 エマルジョン 品 す。

・ の 、キ ー ルの 、 ア ーの ま の し、 し 用

を ます。ま 、 の の が ます。

・用 合 せ 、 、 ン のエマルジョンを ます。

 の きまし は 合 せ 。

ア ア用シリコーン

XS65-B3803 ノ ン 6,000
6,000
6,000
7,000

40
40

7,000
40

6,000

品名 ン 外

ノ ン

ノ ン

ノ ン

ア ン

ア ン

ノ ン

チ ン

ノ ン

ノ ン

ノ ン

チ ン

ノ ン

チ ン

ノ ン

ノ ン

ノ ン

mPa・s
EMU101 mPa・s
EMU120 mPa・s
XS65-C5189 mPa・s
XS65-C1717 mPa・s
XS65-B7991 mPa・s
Silsoft EM201 emulsion mPa・s
Silsoft EM202C emulsion mPa・s
XS65-B4280 mPa・s

73
60
73
60
50
50
68
35
60

6,000XS65-C1539 mPa・s60
5,000XS65-B3804 mPa・s60
4,000Silsoft EM301A emulsion mPa・s70

500Silsoft EM341N emulsion mPa・s40
6,000XS65-C0726 mPa・s70

100XS65-B6413 mPa・s20
100XS65-B8124 mPa・s20
500Silsoft AX-E PE emulsion

体

体

体

体

体

体

ジメチコン

成分 名

ジメチコン

ジメチコン

ジメチコン

ジメチコノール

ジメチコノール

ジメチコノール

ジメチコノール

ジメチコン、 ア ジメチコン

ジメチコン、 ア ジメチコン

ジメチコン、 ア ジメチコン

ジメチコン、 ア ジメチコン

ア ジメチコン

ア ジメチコン

ア ジメチコン

ア ジメチコン

ス アリルア ジメチコン

体

体

体

体

体

体

体

体

体

体mPa・s40

有 成分

ション ド

シリコーン ンド

ジメチコン ンド

ジメチコノール ンド

・高分 のシリコーンを シリコーン ル せ ンド 品 す。

・ ア ア 品 コン ショ ン 剤 し 用 、キ ー ルを 、 リ、コシ 、 を します。

・スキン ア用 は、 し 用 、加 エ リエント の を します。

・ 用 合 せ 、 品を 用 し ます。

・高分 のジメチコノールを せ ンド 品 す。

・ジメチコン し 、 高 、し 、ま ま を します。

・スキン ア用 は、ジメチコン っ し 用 を し、エ リエント の します。

ジメチコン ン

ン
ン

ン キ ン
ン ン

XF49-
C2497

XF49-
C2070

XF49-
C4996

XF49-
C2499

XF49-
C2520

XF49-
C4470

XF49-
B8324

XF49-
B1747 XF49-

813

XF49-
703 

XF49-
B7083

XF49-
B2317

XF49-
811

XF49-
C2403

XF49-
719

XF49-
B8072

XF49-
B7082

Silsoft 
B3820 
blend

XF49-
A3818

Silsoft 
B3020 
blend

XF49-
601

ジメチコ ルジメチコン

し
っ
と
り
感
付
与

サ
ラ
サ
ラ
感
付
与

コ

XF49-601 Cyclopentasiloxane (and) Dimethicone 7,000
5,000
2,300
9,000
2,500
1,000

2,500
3,200
3,400
5,800

600,000

ン キ ン ジメチコン

製品名 INCI （25 ）表示名称

mPa・s
XF49-A3818 Cyclopentasiloxane (and) Dimethiconeン キ ン ジメチコン mPa・s

XF49-B7082 Cyclopentasiloxane (and) Dimethiconeン キ ン ジメチコン mPa・s

XF49-719 Cyclopentasiloxane (and) Dimethiconeン キ ン ジメチコン mPa・s

XF49-C2403 Cyclopentasiloxane (and) Dimethiconeン キ ン ジメチコン mPa・s

XF49-B7083 Hydrogenated Polyisobutene (and) Dimethicone ン ジメチコン mPa・s

XF49-811 Hydrogenated Polyisobutene (and) Dimethicone ン ジメチコン mPa・s

XF49-703 Dimethiconeジメチコン mPa・s

XF49-813 Dimethiconeジメチコン mPa・s

XF49-B1747 Dimethiconeジメチコン mPa・s

XF49-B8324 Dimethiconeジメチコン mPa・s

15
15
25
40
34
25

15
1,000XF49-B2317 Hydrogenated Polyisobutene (and) Dimethicone ン ジメチコン mPa・s15

3,000Silsoft B3020 blend Isododecane (and) Dimethicone

 

ン ジメチコン mPa・s20
500Silsoft B3820 blend Isododecane (and) Dimethicone

 

ン ジメチコン mPa・s25

15
12
15

27,000XF49-B8072 Dimethiconeジメチコン mPa・s35
37

有効成分（％）

XF49-C2499 Cyclopentasiloxane (and) Dimethiconol 5,000
5,000
8,000
4,500
5,000
5,000

シ ロ ン シロキサン、ジメチコノール

品名 INCI 25名

mPa・s
XF49-C2520 Cyclopentasiloxane (and) Dimethiconolシ ロ ン シロキサン、ジメチコノール mPa・s
XF49-C4470 Cyclopentasiloxane (and) Dimethiconolシ ロ ン シロキサン、ジメチコノール mPa・s
XF49-C2497 Hydrogenated Polyisobutene (and) Dimethiconol

 

添ポリ ン、ジメチコノール mPa・s
XF49-C4996 Hydrogenated Polyisobutene (and) Dimethiconol

 

添ポリ ン、ジメチコノール mPa・s
XF49-C2070 Hydrogenated Polyisobutene (and) Dimethiconol

 

添ポリ ン、ジメチコノール mPa・s

30
15
15
35
15
20

有 成分

ション ド
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成分 ス アリルア ジメチコン

・ Silsoft AX fluidは アリル を アミノ シリコーン す。

・ 毛 の メージを します。

・ のま ま を します。

・高添加 キが 、 を します。

・ を 、 ア ーの 防止 が ます。

・ メージ ア します。

・ 合し す エマルジョン プ Silsoft AX-E PE emulsion 用 し

ます。

リーチ毛 を 0.5%NaOH 1 分 し、 、 を し、 1% の
シリコーンエマルジョン 1 分 し、 分 分を除 スト ート アア ロン
130 ) 5-7 分 け す ま し 、外 及び を 。

リーチ毛 を 0.5% 化 トリ 2 分 し、 、
SLES し、 リンス 。 コン ショ ーを毛

、 、 ド の を アスト
ロン 。 3 の 。  

Silsoft AX fluid

アミノ シリコーン アミノ シリコーン

Silsoft AX Fluid、 Silsoft AX-E PE Emulsion

0

10

20

30

40

50

60

70

（
%
）

ア ジメチコンSilsoft AX-E PE emulsionコン ル

0.0125

0.013

0.0135

0.014

0.0145

0.015

0.0155

0.016

（g
m

f/
sq

m
ic

ro
n
）

ア ジメチコン Silsoft AX-E PE emulsion

毛 の メ ー ジ

メージ毛

コン ショ ー

リンス

コン ショ ー ース

Silsoft 
AX-E PE

emulsion

ア ジメチコン Silsoft AX-E PE 
emulsion

合原料 合

91.8

0.6

ミドプロ ルジメチルアミン 2.2

アリルアルコール 4.4

シリコーンエマルジョン 1

コン ショ ー ース

の び 防止

・ のコン ショ ン が 高 、アミノ シリコーン す。

・ のド 、 ト の を し、 を アミノ シリコーン ル す。

・ ア ア 品 高 コン ショ ン を し、 ます。

・ 用 合 せ 、 品を 用 し ます。

XF42-B1989、 XF42-B8922、 XF42-C0330、 SF1708 Fluid

XF42-B1989 Amodimethicone 900
70,000
70,000
2,000

ア ジメチコン

品名 INCI名

mPa・s
XF42-B8922 Amodimethiconeア ジメチコン mPa・s
XF42-C0330 Amodimethiconeア ジメチコン mPa・s
SF1708 fluid Amodimethiconeア ジメチコン mPa・s

0.9
0.1
0.3
1.1

アミノ

Silsoft AX fluid Bis-Cetearyl Amodimethicone 10,000

製品名 INCI （ 5 ）

mPa・sア ルア ジメチコン

表示名称

0.98

比重

0.2

ア （ ）

ア ア用アミノ シリコーンション ド

アミノポリエー ルシリコーン共重合体

Silsoft A+ Fluid

・ Silsoft A+ fluidは を 、 アミ

ノポリエー ル ロ 共重合体 す。

・ メージ ア し コン ショ ン

を します。

・アミノシリコーン し毛 の が高 、

ま ま を します。  

・ 防止 が きます。

Silsoft A+ fluid

(  メチルアミノプロ ル
  ドロキシプロピルジメチコン ) コポリマー

PEG-40/PPG-8 Methylaminopropyl/
Hydroxypropyl/Dimethicone Copolymer ～10,000 mPa・s30Silsoft A+ fluid

INCI

Si SiO CHN
RCH3 CH3

CH3CH3

C3H6OCH2CHCH2

CH3

CH2 (EO)a(PO)b

OH

化 毛剤 し リーチ毛 を10% ス トリ
、毛 1g 0.25gのリンス コン ショ ーを

し、 を 14 ま 、 の を 。

Silsoft AX-E PE emulsion 防止

1

1

1

1

1

1 1

防
止

リンス
コン ショ ー
Silsoft AX-E PE emulsion

合

リンス
コン ショ ー ース

コン ショ ー

のみ

スト ー 、 の は の は が ます。ま 、 品の 規格 は ません。
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シリコーン ス

・ 、有 化粧品原料 の が 高 シリコーン ス す。

・スキン ア 品、サンス リーン、 ン ーション 高 を す 、 びを ます。

・ ア ア 品 は、 の を ます。   ・メーキャ プ 品 は し 用 を します。

SF1642 Wax

体 用シリコーン

TSF484A、 XF40-C3029

・ 体の 剤 し 用 、 、 、 を します。

・ 体は、化粧の を せます。

・ 品は、 化 、 化 の す。

・ ン ーション、 ー類、ア メー 化粧品 剤、

料 し 合す 、 ー 、 、 を

コントロールす が きます。

・マ ル ー ます。

・ 、 ト ー ス が ます。

・ を ます。

・ びが 、 の ト を ます。

・ CCS102-JAは医薬部外品原料規格 2006 品 ます。  

化

CCシリー 、 CCSシリー

品名 µm
CC6097 Boron Nitride Powder 110
CC6059 Boron Nitride Powder 140
CC6058 Boron Nitride Powder 11 122
CCS102-JA Boron Nitride Powder 1 145
CCS402 Boron Nitride Powder 96

CC6097
Boron Nitride Powder

CCS102-JA
Boron Nitride Powder

CC6059
Boron Nitride Powder

CC6058
Boron Nitride Powder

CCS402 
Boron Nitride Powder

INCI

TSF484A
XF40-C3029

Methicone
Hydrogen Dimethicone

20 mm2/s
40 mm2/s

99
7.0

メチコン

ドロ ンジメチコン

SF1642 wax

エス ル ルミチン プロピル

ミリスチン プロピル

プロピ ン ミリスチル

プロピ ン PPG-2 ミリスチル

トリ プリル プリン リ リル

アルキル (C12-15)

シリコーン 350mm2/sジメチコン

シ ロ ン シロキサン

ルトリメチコン

ス ン

ミ ロ

ル ロ

ト

キャン リ ロ

その他 キシ ン ン ×

サリチル チル

ノリン

トコ ロール

SF1642 wax

×

化 キサン

ミ ル ル

リン

まし ×

ま

マ ン

コ ×

添ポリ ン

ド ン

アルコール チルアルコール

エ ノール ×

プロ ノール ×

リルアルコール

ス アリルアルコール

エチ ン リコール

プロピ ン リコール

リ リン ×

  1  高 1  部分  1 1  高 部分 1 1  

SF1642 wax

R  アルキル

 

 

    

CH3 

Si O Si SiO

CH3 

R

CH3 

CH3 

CH3 

R

x
CH3 

・ アルコール の高 を し シリコーン 、用 合 せ 品を ます。

・シリコーン ルの 化剤 し 用 きます。

・シャンプー の 合 、 コン ショ ン 、き 高 を します。

・ま 、ス リン 剤 の添加 、 の トの 、 の し を します。

・ Silsoft 1528 fluid び Silsoft 1540 fluidは びシリコーン の化粧品 高 化 を す ポリエー ルシリコーン す。

ポリエー ル シリコーン

Silsoftシリー 、 SF1188A Fluid

1,100
420
170
220
400
550

ー
250

1,000

製品名 （25℃）

SF1188A fluid mm2/s
Silsoft 840 fluid mm2/s
Silsoft 860 fluid mm2/s
Silsoft 870 fluid mm2/s
Silsoft 875 fluid mm2/s
Silsoft 876 fluid mm2/s
Silsoft 895 fluid
Silsoft 900 fluid mm2/s
Silsoft 1528
fluid

mm2/s

43
50
ー
76
ー
90

＞100
ー

ー

30,000
Silsoft 1540
fluid

INCI

PEG/PPG-20/15 Dimethicone
PEG-8 Dimethicone
PEG-10 Dimethicone
PEG-12 Dimethicone
PEG-12 Dimethicone
PEG-12 Dimethicone
PEG-17 Dimethicone
PPG-12 Dimethicone
Cyclopentasiloxane (and) 
PEG/PPG-20/15 Dimethicone

Cyclopentasiloxane (and) 
PEG/PPG-20/15 Dimethicone

表示名称

PEG/PPG-20/15 ジメチコン

PEG-8 ジメチコン

PEG-10 ジメチコン

PEG-12 ジメチコン

PEG-12 ジメチコン

PEG-12 ジメチコン

PEG-17 ジメチコン

PPG-12 ジメチコン

ン キ ン
PEG/PPG-20/15 ジメチコン

ン キ ン
PEG/PPG-20/15 ジメチコン

mPa・sー

（1%,℃）

9-12
13-17
13-17
13-17
13-17
13-17
13-17
＜5

＜5

＜5

HLB

SF1188A fluid

重
量
比

、アルコール

PEG PPG重

ジメチコン

のエ リエント
のコン ショ ン

Silsoft 900 fluid

Silsoft 1528 fluid
Silsoft 1540 fluid

Silsoft 870 fluid

Silsoft 860 fluid

Silsoft 875 fluid

Silsoft 840 fluid

Silsoft 895 fluid

ン ント

Silsoft 876 fluid

ン ント

CH3 CH3

m

Si
CH3

CH3

CH3CH3

Si OO Si
CH3

CH3

n

CH3

Si O

RO(C2H4O)a(C3H6O)bR’

n

シリコーンコン ンド

TSA750、 TSA750S

・メチルポリシロキサン の 化 を 合し 剤 す。

・ の の 、 品品 の 化が ます。

TSA750 Simethicone 600シメチコン mPa・s
TSA750S Simethicone 1,000シメチコン mPa・s

INCI

SF1642 wax C30-45 Alkyl Dimethiconeアルキル (C30-45) ジメチコン

製品名 INCI表示名称 有効成分（％）

1000.88

比重
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Silsoft 034 fluid プリリルメチコン Caprylyl Methicone 100 0.83 1.413 110 体3 mm2/s

物

品名

Element14 
PDMS 5-JC

名

ジメチコン Dimethicone

Element14 
PDMS 10-JC ジメチコン Dimethicone

Element14 
PDMS 20-JC ジメチコン Dimethicone

Element14 
PDMS 50-JC ジメチコン Dimethicone

Element14 
PDMS 100-JC ジメチコン Dimethicone

Element14 
PDMS 350-JC ジメチコン Dimethicone

Element14 
PDMS 1000-JC ジメチコン Dimethicone

TSF451-3000A ジメチコン Dimethicone

Element14 
PDMS 5K-JC ジメチコン Dimethicone

Element14 
PDMS 10K-JC ジメチコン Dimethicone

Element14 
PDMS 100K-JC ジメチコン Dimethicone

ジメチコン Dimethicone

ジメチコン Dimethicone

ジメチコノール Dimethiconol

ジメチコノール Dimethiconol

TSF451-100MA

Silsoft G100 gum

YF3800A

XF3905A

YF3802A ジメチコノール

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100Dimethiconol

シ ロ ン シロキサン CyclopentasiloxaneTSF405

SilShine 150 fluid ジ ルジメチコン Diphenyl Dimethicone

* t: し 。

I N C I 有 成分
％ 化粧品原料名

　

　

　

　 　

25℃
重

25℃ ℃ 外

ジメチルシリコーン ル

シリコーン

ル シリコーン

アルキル シリコーン

ル キシル シリコーン

100

100

0.915

0.935

0.952

0.960

0.965

0.970

0.971

0.972

0.975

0.975

0.976

0.976

0.976

0.970

0.975

0.970

0.96

1.01

1.396

1.399

1.400

1.402

1.403

1.403

1.404

1.404

1.404

1.404

1.404

1.404

1.403

1.403

1.403

1.404

1.395

1.50

120

190

272

310

330

330

330

330

330

350

350

350

300

270

300

300

76

170

体

体

体

体

体

体

体

体

体

体

体

体

体

体

体

体

体

5

10

20

50

100

350

1,000

3,000

5,000

10,000

100,000

1,000,000

ー

80

600

400

80,000

4

22

mm2/s

mm2/s

mm2/s

mm2/s

mm2/s

mm2/s

mm2/s

mm2/s

mm2/s

mm2/s

mm2/s

mm2/s

mm2/s

mPa・s

13,000 mPa・s

mPa・s

mm2/s

mm2/s

エチルトリシロキサン Ethyl TrisiloxaneSilsoft ETS fluid 100 0.83 1.391 45 体1 mPa・s

SilShine VP fluid トリ ルジメチル ルジシロキサン Triphenyl Dimethylvinyl Disiloxane 100 1.04 1.564 186 体40mm2/s

SilShine MP fluid ポリシリコーン -32 Polysilicone-32 100 1.08 1.555 318 体

Silsoft INX fluid ス ル キシ シルジメチコン Bis-Carboxydecyl Dimethicone 100 1.0 ー >145* t 体cSt

規格 は ません

nd25
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物

品名

Tospearl 120A
microsphere

名

ポリメチルシル スキ キサン Polymethylsilsesquioxane

Tospearl  145A
microsphere ポリメチルシル スキ キサン Polymethylsilsesquioxane

Tospearl  2000B
microsphere ポリメチルシル スキ キサン Polymethylsilsesquioxane

Tospearl 3000A
microsphere ポリメチルシル スキ キサン Polymethylsilsesquioxane

Tospearl  1110A
microsphere ポリメチルシル スキ キサン Polymethylsilsesquioxane

SilForm Flexible resin ポリメチルシル スキ キサン Polymethylsilsesquioxane

SilForm Flexible  fluid ポリメチルシル スキ キサン、 シ ロ ン シロキサン Polymethylsilsesquioxane (and) Cyclopentasiloxane

トリメチルシロキシ Trimethylsiloxysilicate

シ ロ ン シロキサン、 トリメチルシロキシ Cyclopentasiloxane (and) Trimethylsiloxysilicate

ジメチコン、 トリメチルシロキシ Dimethicone (and) Trimethylsiloxysilicate

SR1000 resin

SS4230 fluid

SS4267 fluid

100

100

100

100

100

100

50

100

45

35

トリ ル ロアルキルジメチルトリメチルシロキシ 、
シ ロ ン シロキサン

Trifluoropropyldimethyl/Trimethylsiloxysilicate (and)
Cyclopentasiloxane

トリ ル ロアルキルジメチルトリメチルシロキシ 、
ジメチコン

Trifluoropropyldimethyl/Trimethylsiloxysilicate (and)
Dimethicone

ルプロピルジメチルシロキシ Phenylpropyldimethylsiloxysilicate

XS66-B8226

XS66-B8636

SilShine 151 fluid

I N C I 有 成分
％ 化粧品原料名25℃

重
25℃ ℃

シリコーン ー

ル ロ シリコーン ジン

ル シリコーン ジン

50

50

100

1.32

1.32

1.32

1.32

1.32

1.24

1.07

ー

1.05

1.04

1.07

1.07

1.058

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー ー

ー ー

1.406

ー

1.406

1.409

1.403

1.405

1.513

ー

ー

ー

ー

ー

238

76

ー

76

201

76

45

238

体

体

体

体

体

体

ー

ー

ー

ー

ー

ー

300

ー

140

500

100

600

450

mPa・s

mm2/s

mm2/s

mPa・s

mPa・s

mm2/s

シリコーン ジン

トリ ル ロプロピルジメチルシロキシ トリメチルシロキシ
シル スキ キサン、 ジメチコン

Trifluoropropyldimethylsiloxy/
Trimethylsiloxy Silsesquioxane (and) DimethiconeFR-5 50 1.04 1.405 76 体 ー160 mPa・s

規格 は ません

Tospearl  150KA
microsphere ポリメチルシル スキ キサン Polymethylsilsesquioxane 100 1.32 ー ーー

　 及

Silsoft 
E-Pearl PMF 
emulsion

Velvesil 
E-Gel PMF 
emulsion

、 ポリメチルシル スキ キサン、 ジメチコン、
キサ ン、 アリルメチコン、

ス アリン PEG-40、 ス ア ス -2、 ス ア ス -21

Polymethylsilsesquioxane (and) Dimethicone (and) 
Isohexadecane (and) Cetearyl Methicone (and) 
PEG-40 Stearate (and) Steareth-2 (and) Steareth-21

65 体

体

6,000 cP

5,000 cP

シリコーン ーエマルジョン

、 ジメチコン  ルジメチコン ロスポリマー、
ジメチコン、 キサ ン、 アリルメチコン

Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer (and) 
Dimethicone (and) Isohexadecane (and) 
Cetearyl Methicone

50 0.959

1.02

シリコーン ルエマルジョン

及

　 及

トリメチルシロキシ 、 ド ン Trimethylsiloxysilicate (and) IsododecaneSilsoft 74 fluid 75 0.94 ー 43 体4,000 mm2/s

及

及
　 及 　化

　 　 及  

5.5

5.3

12.5

17

16

及
合物

及 及
及 PEG-40 及

及 -2 及
  -21

　 及
合物

　 及

　 及
C30-45 合物

及
C30-45 合物

SFE839 gel シ ロ ン シロキサン、
ジメチコン ルジメチコン ロスポリマー

Cyclopentasiloxane (and) Dimethicone / 
Vinyl Dimethicone Crosspolymer

Silsoft Silicone Gel シ ロ ン シロキサン、
アリルジメチコン ルジメチコン ロスポリマー

Cyclopentasiloxane (and) Cetearyl Dimethicone / 
Vinyl Dimethicone Crosspolymer

Velvesil 125 gel シ ロ ン シロキサン、
アルキル (C30-45) アリルジメチコン ロスポリマー

Cyclopentasiloxane (and) C30-45 
Alkyl Cetearyl Dimethicone Crosspolymer

Velvesil DM gel ジメチコン、 アリルジメチコン ロスポリマー Dimethicone (and) 
Cetearyl Dimethicone Crosspolymer

Velvesil 034 gel プリリルメチコン、
アルキル (C30-45) アリルジメチコン ロスポリマー

Caprylyl Methicone (and) C30-45
Alkyl Cetearyl Dimethicone Crosspolymer

シリコーン ル

0.95

0.87

0.95

0.96

0.88

1.396

ー

1.399

1.399

1.413

82

77

77

137

135

ル

ル

ル

ル

ル

20,000

17,000

270,000

65,000

160,000

mPa・s

mPa・s

mPa・s

mPa・s

mPa・s

外nd25

合物
  及    及   及
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物

品名 名

シ ロ ン シロキサン、 ジメチコン Cyclopentasiloxane (and) Dimethicone

シ ロ ン シロキサン、 ジメチコン Cyclopentasiloxane (and) Dimethicone

シ ロ ン シロキサン、 ジメチコン Cyclopentasiloxane (and) Dimethicone

シ ロ ン シロキサン、 ジメチコン

シ ロ ン シロキサン、 ジメチコン

Cyclopentasiloxane (and) Dimethicone

Cyclopentasiloxane (and) Dimethicone

シ ロ ン シロキサン、 ジメチコン Cyclopentasiloxane (and) Dimethicone

ジメチコン Dimethicone

ジメチコン Dimethicone

シ ロ ン シロキサン、 ジメチコノール Cyclopentasiloxane (and) Dimethiconol

シ ロ ン シロキサン、 ジメチコノール Cyclopentasiloxane (and) Dimethiconol

シ ロ ン シロキサン、 ジメチコノール Cyclopentasiloxane (and) DimethiconolXF49-C2499

XF49-C2520

15

15

25

40

34

15

37

30

15

添ポリ ン、 ジメチコノール Hydrogenated Polyisobutane (and) DimethiconolXF49-C2070

I N C I 有 成分
％ 化粧品原料名25℃

重
25℃ ℃

20

0.959

0.958

0.958

0.964

0.963

0.954

ー

0.97

0.96

0.82

1.397

1.397

1.398

1.399

ー

1.401

ー

1.399

1.397

1.431

80

76

80

76

76

220

300

78

79

81

体

体

体

体

体

体

体

体

体

体

7,000

5,000

2,300

9,000

2,500

5,800

600,000

5,000

5,000

5,000

mPa・s

mPa・s

mPa・s

mPa・s

mPa・s

mPa・s

mPa・s

mPa・s

mPa・s

mPa・s

mPa・s

mPa・s

mPa・s

mPa・s

添ポリ ン、 ジメチコノール Hydrogenated Polyisobutane (and) Dimethiconol

添ポリ ン、 ジメチコノール Hydrogenated Polyisobutane (and) Dimethiconol

XF49-C2497

XF49-C4996

35

15

0.84

0.81

1.427

ー

86

86

体

体

4,500

5,000

mPa・s

mPa・s

規格 は ません

添ポリ ン、 ジメチコン Hydrogenated Polyisobutene (and) Dimethicone

添ポリ ン、 ジメチコン Hydrogenated Polyisobutene (and) Dimethicone

25

15

0.82

0.807

1.430

1.433

83

83

体

体

1,000

2,500

ジメチコン Dimethicone

XF49-601

XF49-A3818

XF49-B7082

XF49-719

XF49-C2403

XF49-B1747

XF49-B8324

XF49-B7083

XF49-811

XF49-703

XF49-813 ジメチコン Dimethicone

15

12

0.922

0.940

1.397

1.399

127

180

体

体

3,200

3,400

シ ロ ン シロキサン、 ジメチコノール Cyclopentasiloxane (and) DimethiconolXF49-C4470 15 0.96 ー 80 体8,000 mPa・s

　 及

　 及

ド ン、 ジメチコン Isododecane (and) Dimethicone 20 0.78 1.415 体3,000 mPa・sSilsoft B3020 blend

　 及

　 及

　 及

化 及

化 及

ジメチコン Dimethicone 35 0.97 1.403 330 体27,000 mPa・sXF49-B8072

　 及

　 及

　 及

化 及

化 及

化 及

ス アリルア ジメチコン Bis-Cetearyl Amodimethicone

PEG-40/PPG-8 メチルアミノプロピル
  ドロキシプロピルジメチコン コポリマー

PEG-40/PPG-8 Methylaminopropyl/Hydroxypropyl/
Dimethicone Coplymer

Silsoft AX fluid

Silsoft A+ fluid

100

30

ア ジメチコン AmodimethiconeSF1708 fluid 100

0.98

1.05

0.98

ー ー

ーー

ー

>290* t

>94* t

280

体

体

体

10,000

5,000

2,000

mPa・s

DPG、 、 ポリシリコーン -29 Dipropylene Glycol (and) Polysilicone-29Silsoft CLX-E emulsion 15 ー ー ーー 体40~200 mPa・s

mPa・s

mPa・s

ア ジメチコン Amodimethicone

ア ジメチコン Amodimethicone

XF42-B8922

XF42-C0330

100

100

ー

ー

ー

1.406

>290* t

280

体

体

70,000

70,000

mPa・s

mPa・s

ア ジメチコン AmodimethiconeXF42-B1989 100 0.98 1.408 280 体900 mPa・s

外nd25

* t: し 。

ジメチコン ンド

ジメチコノール ンド

アミノ シリコーン

42

mPa・s添ポリ ン、 ジメチコン Hydrogenated Polyisobutane (and) Dimethicone 15 0.78 ー 80 体1,000XF49-B2317 化 及

及  

ド ン、 ジメチコン Isododecane (and) Dimethicone 25 0.79 1.415 体500 mPa・sSilsoft B3820 blend 42 及  
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PEG/PPG-20/15 ジメチコン PEG/PPG-20/15 Dimethicone

PEG-8 ジメチコン PEG-8 Dimethicone

SF1188A fluid

Silsoft  840 fluid

Silsoft  860 fluid PEG-10 ジメチコン PEG-10 Dimethicone

Silsoft  875 fluid PEG-12 ジメチコン PEG-12 Dimethicone

Silsoft  876 fluid PEG-12 ジメチコン PEG-12 Dimethicone

PEG-17 ジメチコン PEG-17 Dimethicone

PEG-12 ジメチコン PEG-12 Dimethicone

シ ロ ン シロキサン、 PEG/PPG-20/15 ジメチコン

Silsoft  895 fluid

Silsoft  900 fluid

Silsoft 1528 fluid

100

100

100

100

100

100

100

10

1.04

1.074

1.03

1.080

1.077

1.078

0.988

0.98

1.448

ー

ー

ー

ー

1.453

1.435

ー

>100* t

79

132

93

145

141

76

77

体

体

体

体

体

ス

体

1,100

420

170

400

550

ー

250

1,000

mm2/s

mm2/s

mm2/s

mm2/s

mm2/s

mm2/s

mm2/s

mm2/s

シ ロ ン シロキサン、 PEG/PPG-20/15 ジメチコンSilsoft 1540 fluid 40 ー 1.407 7730,000 mPa・s

規格 は ません

TSF484A メチコン Methicone

XF40-C3029 ドロ ンジメチコン Hydrogen Dimethicone

100

100

1.00

0.96

1.396

1.401

176

176

体

体

20

40

化 Boron Nitride

化 Boron Nitride

100

100

5

6

化

化

化 Boron Nitride 100 11 化

化 Boron Nitride

CC6097
Boron Nitride Powder
CC6059
Boron Nitride Powder
CC6058
Boron Nitride Powder
CCS102-JA
Boron Nitride Powder 100 15 化

Silsoft  870 fluid PEG-12 ジメチコン PEG-12 Dimethicone 100 1.049 ー 121 体220

mm2/s

mm2/s

0.5

0.38

0.5

0.38

g/cm3

g/cm3

g/cm3

g/cm3

110

140

122

145

化 Boron NitrideCCS402 
Boron Nitride Powder 100 体47 化0.65 g/cm3 96

Cyclopentasiloxane (and) 
PEG/PPG-20/15 Dimethicone
Cyclopentasiloxane (and) 
PEG/PPG-20/15 Dimethicone

PEG/PPG-20/15 

PEG-8 

PEG-10 

PEG-12 

PEG-12 

PEG-12 

PEG-17 

PEG-12 

　 及
PEG/PPG-20/15 
　 及
PEG/PPG-20/15 

ー

シメチコン Simethicone

シメチコン Simethicone

TSA750

TSA750S

100

100

0.99

1.01

ー

ー

ー

ー

体

体

600

1,000

mPa・s

mPa・s

有 　

有 　

* t: し 。

物

品名 名 I N C I 有 成分
％ 化粧品原料名25℃

重
25℃ ℃

ポリエー ル シリコーン

160

アルキル C30-45 ジメチコン C30-45 Alkyl DimethiconeSF1642 wax 100 0.88 ー >100* tー C30-45 　

シリコーン ス

外nd25

体 用シリコーン

シリコーンコ 剤

化 プ
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物

品名 成分 名

ジメチコン Dimethicone

ジメチコン Dimethicone

ジメチコン Dimethicone

ジメチコン Dimethicone

XS65-B3803

EMU101

EMU120

XS65-C5189

XS65-B7991 ジメチコノール Dimethiconol

73

60

73

60

50

成分 I N C I 有 成分
％ 25℃

重
25℃ ン  

シリコーンエマルジョン (※)

0.99

0.99

0.99

ー

0.99

ノ ン

ノ ン

ノ ン

ノ ン

ア ン

体

体

体

体

体

6,000

6,000

6,000

7,000

40

mPa・s

mPa・s

mPa・s

mPa・s

mPa・s

mPa・s

XS65-C1717 ジメチコノール Dimethiconol 50 1.00 ア ン 体40

(※) その他成分を含有します。 規格 は ません

ス アリルア ジメチコン Bis-Cetearyl AmodimethiconeSilsoft AX-E PE emulsion 40 0.99 ノ ン 体mPa・s ー

外

ジメチコノール Dimethiconol

ジメチコノール Dimethiconol

ジメチコン、 ア ジメチコン Dimethicone (and) Amodimethicone

Silsoft EM201 
emulsion
Silsoft EM202C
emulsion

XS65-B4280

68

35

60

ジメチコン、 ア ジメチコン Dimethicone (and) Amodimethicone

ジメチコン、 ア ジメチコン Dimethicone (and) Amodimethicone

ア ジメチコン Amodimethicone

ア ジメチコン Amodimethicone

XS65-B3804

Silsoft EM301A
emulsion
Silsoft EM341N
emulsion

XS65-C0726

60

70

40

70

0.99

0.99

0.99

0.99

0.99

1.0

0.99

ノ ン

チ ン

ノ ン

ノ ン

チ ン

ノ ン

チ ン

体

体

体

体

体

体

体

7,000

40

6,000

5,000

4,000

500

6,000

mPa・s

mPa・s

mPa・s

mPa・s

mPa・s

mPa・s

mPa・s

ジメチコン、 ア ジメチコン Dimethicone (and) AmodimethiconeXS65-C1539 60 0.99 ノ ン 体6,000 mPa・s

ア ジメチコン Amodimethicone

ア ジメチコン Amodimethicone

XS65-B6413

XS65-B8124

20

20

ー

ー

ノ ン

ノ ン

体

体

100

100

500

mPa・s

mPa・s

及

及

及

及

化粧品原料名
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メチル ルポリシロキサンSilShine 150 fluid ●51 104207 ● ● ● ● ●

SS4230 fluid トリメチルシロキシ

メチルシ ロ ン シロキサン

SR1000 resin トリメチルシロキシ

SS4267 fluid トリメチルシロキシ

メチルポリシロキサン

51

51

51

51

51

●

●

●

●

●

520827

520778

520827

520827

104210

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

メチルシ ロ ン シロキサン

メチルポリシロキサンSFE839 gel ●

メチルシロキサン 重合体Tospearl 120A
microsphere

メチルシロキサン 重合体
Tospearl 150KA
microsphere

●

●

メチルシロキサン 重合体

メチルシロキサン 重合体

Tospearl 2000B
microsphere
Tospearl 1110A
microsphere

●

●

メチルシロキサン 重合体Tospearl 145A
microsphere ●

51

51

51

51

51

51

51

520778

523061

523248

523248

523248

523248

523248

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● ● ● ● ● ●

医薬部外品原料規格 2006 及び医薬部外品添加物リスト

医薬部外品原料規格 2006 医薬部外品添加物リスト

Element14
PDMS 5-JC メチルポリシロキサン

Element14
PDMS 10-JC メチルポリシロキサン

Element14
PDMS 20-JC メチルポリシロキサン

Element14
PDMS 50-JC メチルポリシロキサン

Element14
PDMS 100-JC メチルポリシロキサン

Element14
PDMS 10K-JC 高重合メチルポリシロキサン (1)

高重合メチルポリシロキサン (1)Silsoft G100
gum　

51

51

51

51

51

51

成分名 シャンプー ・ リンス等、

薬用せっけん、除毛剤
規格
コード

成分
コード

育毛剤
その他の薬用化粧品、

腋臭防止剤、忌避剤
薬用口唇類 薬用はみがき類 浴用剤

ジメチルシリコーン ル

●

●

●

●

●

●

●

●

Element14
PDMS 350-JC メチルポリシロキサン

Element14
PDMS 1000-JC メチルポリシロキサン

51

51

●

●

TSF451-3000A メチルポリシロキサン

Element14
PDMS 5K-JC メチルポリシロキサン

51

51

●

●

51

104210

104210

104210

104210

104210

520396

Element14
PDMS 100K-JC 高重合メチルポリシロキサン (1)

TSF451-100MA 高重合メチルポリシロキサン (1)

51

51

520396

520396

104210

104210

104210

104210

520396

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● ● ● ●

●

メチルシ ロ ン シロキサンTSF405 ●51 520778 ● ● ● ● ●

●

●

●

●

ル シリコーン ル

シリコーン ル

シリコーン ー

シリコーン ジン

シリコーン

医薬部外品原料規格 2006 及び医薬部外品添加物リスト

医薬部外品原料規格 2006 医薬部外品添加物リスト

メチルシ ロ ン シロキサン

XF49-B7082 高重合メチルポリシロキサン (1)

51

51

ン

高重合メチルポリシロキサン (1)XF49-B7083

●

●

●

●

●

高重合メチルポリシロキサン (1)

メチルシ ロ ン シロキサン

XF49-C2403 ●

●

XF49-601 高重合メチルポリシロキサン (1)51 ●

メチルシ ロ ン シロキサン

XF49-A3818 高重合メチルポリシロキサン (1)

51

51

●

●

高重合メチルポリシロキサン (1)XF49-811

高重合メチルポリシロキサン (1)XF49-813

●

●

高重合メチルポリシロキサン (1)

メチルポリシロキサン

XF49-703 ●

●

ン ●

高重合メチルポリシロキサン (1)XF49-B1747

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

520778

520396

メチルシ ロ ン シロキサン

XF49-719 高重合メチルポリシロキサン (1)

51

51

520778

520396

520396

520778

520396

ン51 ●

Silsoft B3020 
blend

高重合メチルポリシロキサン (1)51 ●

509042

520396

520778

520149

520396

520396

520778

520396

520396

メチルポリシロキサン51 104210

520396

104210

500149

520396 ●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● ● ● ●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● ● ●

●

●

●

ン51 ●

Silsoft B3820
blend

高重合メチルポリシロキサン (1)51 ●

509042

520396 ●

●

●

● ●

●

●

●

●

● ● ● ●

● ● ● ●

●

●

●

●

高重合メチルポリシロキサン (1)XF49-B2317 ●51 520396 ● ● ●

高重合メチルポリシロキサン (1)

メチルポリシロキサン

XF49-B8324 ●

●

メチルポリシロキサン ●

51

51

51

520396

104210

104210

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

高重合メチルポリシロキサン (1)XF49-B8072 51 520396 ● ● ●

ン ●51 104210 ● ● ● ● ●

●

成分名
シャンプー ・ リンス等、

薬用せっけん、除毛剤
規格

コード

成分

コード
育毛剤

その他の薬用化粧品、

腋臭防止剤、忌避剤
薬用口唇類 薬用はみがき類 浴用剤

ジメチルシリコーン ンド

メチルシ ロ ン シロキサン

28
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医薬部外品原料規格 2006 及び医薬部外品添加物リスト

医薬部外品原料規格 2006

SF1188A ポリ ( キシエチ ン ・ キシプロピ ン )
メチルポリシロキサン共重合体

Silsoft 840 fluid ポリ キシエチ ン ・
メチルポリシロキサン共重合体

Silsoft 860 fluid ポリ キシエチ ン ・
メチルポリシロキサン共重合体

Silsoft 1528 
fluid

ポリ ( キシエチ ン ・ キシプロピ ン )
メチルポリシロキサン共重合体

メチルシ ロ ン シロキサン

51

51

51

51

51

シリコーン

シリコーン

TSA750S

TSA750

ポリエー ル シリコーン

アミノ シリコーン

ルコン ンド

体 シリコーン

化

●

●

●

●

●

●

●

アミノエチルアミノプロピルメチルシロキサン ・
ジメチルシロキサン共重合体

XF42-B1989 ●

Silsoft 870 fluid ポリ キシエチ ン ・
メチルポリシロキサン共重合体

Silsoft 875 fluid ポリ キシエチ ン ・
メチルポリシロキサン共重合体

51

51

●

●

Silsoft 895 fluid ポリ キシエチ ン ・
メチルポリシロキサン共重合体

51 ●

メチル ドロジ ンポリシロキサンTSF484A ●

化CCS102-JA
Boron Nitride Powder ●

メチル ドロジ ンポリシロキサンXF40-C3029 ●

51

51

51

51

51

51

521013

521039

521039

521013

520778

Silsoft 1540 
fluid

ポリ ( キシエチ ン ・ キシプロピ ン )
メチルポリシロキサン共重合体

メチルシ ロ ン シロキサン

51

51

521013

520778

521039

521039

521039

005228

005228

532166

521120

523146

521120

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● ● ● ● ● ●

●

●

● ● ● ● ● ●

●

●

●

●

●

医薬部外品添加物リスト

成分名
シャンプー ・ リンス等、

薬用せっけん、除毛剤
規格
コード

成分
コード

育毛剤
その他の薬用化粧品、

腋臭防止剤、忌避剤
薬用口唇類 薬用はみがき類 浴用剤

医薬部外品原料規格 2006 及び医薬部外品添加物リスト

医薬部外品原料規格 2006

XS65-B3803 高重合メチルポリシロキサン (1)

メチルポリシロキサン

EMU101 高重合メチルポリシロキサン (1)

メチルポリシロキサン

EMU120 高重合メチルポリシロキサン (1)

XS65-B4280 アミノエチルアミノプロピルメチルシロキサン ・
ジメチルシロキサン共重合体

51

51

51

51

51

51

(※) その他成分を含有します。

シリコーンエマルジョン (※)

●

●

●

●

●

●

●

メチルポリシロキサン

XS65-C5189 高重合メチルポリシロキサン (1)

51

51

●

●

メチルポリシロキサン51 ●

520396

104210

520396

104210

520396

532166

高重合メチルポリシロキサン (1)

XS65-C1539 アミノエチルアミノプロピルメチルシロキサン ・
ジメチルシロキサン共重合体

51

51

520396

532166

104210

520396

104210

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● ● ●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● ● ●

●

●

●

メチルポリシロキサン

高重合メチルポリシロキサン (1)

XS65-B3804

メチルポリシロキサン

アミノエチルアミノプロピルメチルシロキサン ・
ジメチルシロキサン共重合体

XS65-B6413 アミノエチルアミノプロピルメチルシロキサン ・
ジメチルシロキサン共重合体

51

51

51

51

51

●

●

●

●

●

高重合メチルポリシロキサン (1)

Silsoft EM301A
emulsion

アミノエチルアミノプロピルメチルシロキサン ・
ジメチルシロキサン共重合体

51

51

●

●

メチルポリシロキサン

高重合メチルポリシロキサン (1)

51

51

●

●

104210

520396

532166

104210

532166

520396

532166

104210

520396

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

XS65-B8124 アミノエチルアミノプロピルメチルシロキサン ・
ジメチルシロキサン共重合体

51 ●532166 ● ● ● ●

●

●

●

医薬部外品添加物リスト

成分名
シャンプー ・ リンス等、

薬用せっけん、除毛剤
規格
コード

成分
コード

育毛剤
その他の薬用化粧品、

腋臭防止剤、忌避剤
薬用口唇類 薬用はみがき類 浴用剤

アルキル シリコーン Silsoft 034 fluid

シリコーン ル Velvesil DM gel

シリコーン ーエマルジョン Silsoft E-Pearl PMF emulsion

シリコーン ー Tospearl 145A microsphere

シリコーン ー Tospearl 2000B microsphere

シリコーン ー Tospearl 3000A microsphere

シリコーンコン ンド TSA750

シリコーンコン ンド TSA750S

アミノ シリコーン Silsoft A+ fluid

アミノ シリコーン Silsoft AX fluid

ール (Halal) 品
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●本製品は一般工業用途向けに開発・製造されたものです。体内に埋植、注入する用途、または体内に一部が残留するおそれのある用途には絶対に使用しな
いでください。
●製品改良のため、予告なく内容を変更する場合があります。

モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社 

東京本社：　　〒107-6119 東京都港区赤坂5-2-20 赤坂パークビル
大阪支店：　　〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町2-1-6 堺筋本町センタービル
名古屋支店：   　〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-6-29 サウスハウス

【お問い合わせ】本製品に関するお問い合わせは下記までお願いします。
インサイドセールス　メールアドレス：Sales-JP.Silicones@momentive.com　電話　03-5544-3111

製品の安全性、取り扱いおよび保管：
製品の安全情報、安全な取扱手順、必要な場合の個人用保護具、緊急サービスの連絡先情報、および安全な保管に必要な条件などについては、最新の製品
安全データシート（SDS）および製品ラベルで確認してください。モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ（MPM）はこの製品に対する緊急サービスを24時
間体制で提供しています。SDSはwww.momentive.comまたは、MPMのスタッフにご依頼ください。弊社の仕様書に記載の製品品質を維持するための製品保
管および取扱手順については、注文センターにある分析証明書をご覧ください。他の素材をMPM製品と合わせて使用する際は、追加的な注意が必要になる
場合があります。他の素材の製造者による安全情報を読み、それに従ってください。

www.momentive.com

免責事項：
MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS INC.ならびに、その子会社および関連会社（総称して「サプラーヤー」という。）の材料、製品、およびサービスは、サ
プライヤーの標準販売条件に従って、販売されており、そのような販売条件は、該当する販売代理店契約あるいはその他の販売契約の中に含まれており、受注
確認書と送り状の裏面にも印刷さてれいますし、要求して頂ければ入手も可能です。本書に含まれます情報、推奨、またはアドバイスは、誠意を持って提供さ
れるものですが、サプライヤーは、（i）ここに記述される結果が、最終的な使用条件のもとで得られるであろうということを明示または黙示に保証または担保す
るものではなく、また、（ⅱ）サプライヤーの製品、材料、サービス、推奨、またはアドバイスを含む設計の効果または安全性に関しても、明示または黙示に保証
または担保するものでもありません。本書に記載される材料、製品またはサービスを使用した結果として、何らかの損害が生じましても、サプライヤーの標準
販売条件に規定された場合を除いて、サプライヤーおよびその代表者は、如何なる場合もその責任を負うものではありません。それぞれのお客様は、ご自身
の個々の目的へのサプライヤーの材料、サービス、推奨、またはアドバイスの適合性について、ご自身で決定する全責任を負うものとします。それぞれのお客
様は、サプラーヤーの製品、材料、またはサービスを含んだご自身の最終部品が、最終使用条件のもとで使用において、安全で適切であることを充分保証する
ために必要なすべての試験および分析を確認し、実行しなければなりません。本書あるいはその他の文書あるいは口頭による、如何なる推奨またはアドバイ
スも、サプライヤーの標準販売条件の各条項またはこの免責事項を修正するものとしてサプライヤーが署名によって文書で明確に合意しない限り、これらを
変更し、改訂し、置き換え、あるいは放棄するものとはみなされないものとします。材料、製品、サービスの、可能なまたは例示的な使用または設計に関する本
書中のいかなる記載も、そのような使用または設計を包含するサプライヤーの何らかの特許またはその他の知的財産権に基づく何らかのライセンスの付与
を意味するものではなく、またはそのように解釈されるものでもありません。また、何らかの特許またはその他の知的財産権を侵害してまで、そのような材料、
製品、サービスの使用または設計を推奨することを意味するものではなく、またはそのような解釈さてるものでもありません。

®はMomentive Performance Materials Inc.又はその関係会社の登録商標を示しています。
「™」の記号が使用されているものはMomentive Performance Materials Inc.又はその関係会社の商標（登録の有無を問わず）です。
「Momentive」はMomentive Performance materials Inc.の登録商標です。この資料に関して使用されている第三者の商標は、当該各第三者の商標又は登録
商標です。

Copyright 2021 Momentive Performance Materials Inc. All rights reserved.          Doc PC1_SW_YK Pub: 06/2005  Rev: 05/2021 Ver 2.2




